4 Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

Kivalasztasi segédlet - szaras marok

_ 1 élii marok konnyiifémhez Hosszlyukmarék m

Gyarté ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS
Spiralszog - - 25° 25° 30° 25°
Elek széma 1 1 2 2 3 2
Mérettartomany 3-10 4-8 1-36 2-28 2-32 2-40
Bevonat - - - AITIN - -
Szabvany - - DIN 327 DIN 327 DIN 327 ISO 1641
Alapanyag HSS-Co HSS-Co HSS-Co8 HSS-E PM HSS-Co8 HSS-Co8

Oldalszam 374 374 375 375 375
| | | |

Acél < 850 N/mm?2
Acél < 1.000 N/mm?
Acél < 1.200 N/mm? O O O O

Acél < 1.400 N/mm?

Acél < 52 HRC
Acél < 56 HRC
Acél < 62 HRC
Acél > 62 HRC
Inox O | | | O
Ti és 6rvozetei,
e O
specialis acélok
Ontéttvas O | | O
Al, Mg és 6tvizeteik | | | [ | O
Vorosréz, sargaréz, m
bronz
Mianyagok O O O

B ajanlott [0 mérsékelten alkalmas

ﬂ Az alapanyagokhoz torténd szerszamajanlas hozzavetéleges, tajékoztatd jellegl. A megmunkalandé alapanyagok tulajdonsagainak és a megmunkalasi
kordlmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajanlastol eltérd alkalmazas lehet a célszer(l! Kérdés esetén szaktanacsadassal allunk rendelkezésre!
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Maroszerszamok 4
Szaras marok HSS, HSS-E

Qyarté

Spiralszég

Elek szama
Mérettartomany
Bevonat

Szabvany
Alapanyag

Acél < 850 N/mm?
Acél < 1.000 N/mm?
Acél < 1.200 N/mm?
Acél < 1.400 N/mm?
Acél < 52 HRC

Acél < 56 HRC

Acél < 62 HRC

Acél > 62 HRC

Inox

Ti és 6rvozetei,
specialis acélok

Ontéttvas
Al, Mg és Otvozeteik

Vorosréz, sargaréz,
bronz

MUanyagok

B ajanlott

ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS
40° 40° 30° 40° 40° 40°
2 3 3 3 3-5 3-5
2-20 2-20 3-20 2-32 2-30 2-28
- - - - - TiAIN
DIN 844-K DIN 844-K DIN 844-K DIN 844-K DIN 844-K DIN 844-K
HSS-Co8 HSS-Co8 HSS-Co8 HSS-Co8 HSS-Co8 HSS-Co8
377 377 378 378 379 379
O O | |
|
O O O O
O
O | | |
| O O O
| |
O | | | |
O O

0 mérsékelten alkalmas

s



4 Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

Kivalasztasi segédlet - szaras marok

Gyarté ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS
Spiralszdg 30° 30° 30° 50° 35 °- 40° 40°
Elek szama 3-6 3-6 6-8 4 4-6 2
Mérettartomany 2-40 2-35 30-40 6-25 6-36 2-25
Bevonat - TiAIN - AICrN - -
Szabvany DIN 844-K DIN 844-K - - DIN 844-K DIN 844-L
Alapanyag HSS-Co8 HSS-Co8 HSS-Co8 HSS-E PM HSS-Co8 HSS-Co8
380 380 381 381 382 382
Acél < 850 N/mm? | | | | | O
Acél < 1.000 N/mm? | | |

Acél < 1.200 N/mm? O O O | O

Acél < 1.400 N/mm? O

Acél < 52 HRC

Acél < 56 HRC

Acél < 62 HRC

Acél > 62 HRC

Inox | || O | |

L, : .

Ontéttvas O |

Al, Mg és 6tvizeteik | | | | |
Vorosréz, sargaréz, m

bronz

MUanyagok

B ajanlott [0 mérsékelten alkalmas

ﬂ Az alapanyagokhoz torténd szerszamajanlas hozzavetéleges, tajékoztatd jellegl. A megmunkalandé alapanyagok tulajdonsagainak és a megmunkalasi
kordlmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajanlastol eltérd alkalmazas lehet a célszer(l! Kérdés esetén szaktanacsadassal allunk rendelkezésre!
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Maroszerszamok 4
Szaras marok HSS, HSS-E

_“ Gombvegﬁ "I

Gyarto ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS
Spiralszog 40° 30° 30° 30° 25° 25°
Elek szédma 3 4 4 4-6 2 2
Mérettartomany 6-20 3-40 4 - 40 10-32 2-32 4-20
Bevonat - - TiAIN - - AITiN
Szabvany DIN 844-L DIN 844-L DIN 844-L - ~DIN 1889 ~DIN 1889
Alapanyag HSS-Co8 HSS-Co8 HSS-Co8 HSS-Co5 HSS-Co8 HSS-E PM
382 383 383 384 384 384
Acél < 850 N/mm? O | | | | |
Acél < 1.000 N/mm? | | | | O
Acél < 1.200 N/mm? O O O O

Acél < 1.400 N/mm? O O O

Acél < 52 HRC

Acél < 56 HRC

Acél < 62 HRC

Acél > 62 HRC

Inox O O | | O

cpeciasacto - . 0 .

Ontéttvas | | O O O
Al, Mg és 6tvizeteik | O O O

Vorosréz, sargaréz, 0 0 0

bronz

MUanyagok

B ajanlott [0 mérsékelten alkalmas

I e



4 Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

Kivalasztasi segédlet - szaras marok

_ Gombvégi marok Nagyolé ujjmarék

Gyarté ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS
Spiralszog 20° 20° 15°-35° 30° 30° 30°
Elek széma 2 2 4 4-6 4-5 4-6
Mérettartomany 4-32 4-32 4-20 6-32 6-30 6-32
Bevonat - AITIN - - AITiN -
Szabvany - - ~ DIN 1889 DIN 844-K DIN 844-K DIN 844-K
Alapanyag HSS-Co8 HSS-Co8 HSS-Co8 HSS-Co8 HSS-E PM HSS-Co8

Oldalszam 385 385 386 386 386 386

Acél < 850 N/mm? | | | |
Acél < 1.000 N/mm? | | | | | O
Acél < 1.200 N/mm? O O O O

Acél < 1.400 N/mm? O O O

Acél < 52 HRC

Acél < 56 HRC

Acél < 62 HRC

Acél > 62 HRC

Inox O O O O
Ti ésvi’jrlvt')ze/tei, m m m 0 m

specialis acélok

Ontéttvas O | | O O O
Al, Mg és Otvozeteik

Vorosréz, sargaréz, 0

bronz

MUanyagok

B ajanlott [0 mérsékelten alkalmas

ﬂ Az alapanyagokhoz torténd szerszamajanlas hozzavetéleges, tajékoztatd jellegl. A megmunkalandé alapanyagok tulajdonsagainak és a megmunkalasi
kordlmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajanlastol eltérd alkalmazas lehet a célszer(l! Kérdés esetén szaktanacsadassal allunk rendelkezésre!

372 Szerszamkatalégus



Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

_ Nagyolé ujjmarék Hosszi nagyol6 ujjmarék

Gyarté ZPS
Spiralszég 30°
Elek szédma 4-6
Mérettartomany 6-32
Bevonat -
Szabvany DIN 844-K
Alapanyag HSS-Co8

Oldalszam 387

Acél < 850 N/mm?

Acél < 1.000 N/mm? |
Acél < 1.200 N/mm? O
Acél < 1.400 N/mm?

Acél < 52 HRC

Acél < 56 HRC

Acél < 62 HRC

Acél > 62 HRC

Inox

Ti és 6rvozetei,
specialis acélok

Ontéttvas O
Al, Mg és otvozeteik

Vorosréz, sargaréz,
bronz

MUanyagok

B ajanlott [0 mérsékelten alkalmas

ZPS

30°

4-6

DIN 844-L

HSS-Co8

388

ZPS ZPS ZPS
30° 30° 30°
4 4-6 4-6
6-20 6-30 10-32
AITIN - -
DIN 844-L DIN 844-L -
HSS-E PM HSS-Co8 HSS-Co5
388 388 389
|
| | O
| | O
O
O |
| O
O O O
O

I




4L

Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

aI@ZPS 1 élii maré kénnyiifémhez

Elényok/Kivitel r

el e ] ]
c - hengeres, @ 8 mm-es szar L L J

Anyag z @: 3 \RD
- HSS-E gyorsacél

Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox ESR Bntottvas] fauminium, | Ierosreéz, | | Mdanyag
<850 [ <1.000 | <1200 | <1.400 <52 <56 <62 >62 orvozetek; "o | saroarez,
N/mm? | | N/mm? ff N/mm? | | N/mm? || HRC HRC HRC HRC Desiok ssovoreteif | bronz

e e R

-Ajénlott I:I Mérsékelten alkalmas

Elhossz Teljes hossz Cikkszam (7] Elhossz Teljes hossz Cikkszam
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
12 60 A23510 7 14 60 A23514
4 12 60 A23511 8 14 80 A23515
5 14 60 A23512 10 14 80 A23516
6 14 60 A23513
ps 1 éli maré konnyiifémhez, hosszu
Elényok/Kivitel
21 Werks- HSS- Typ
- leld B norm Co w
- hengeres, @ 8 mm-es szar L L J J
Anyag z @: - @
- HSS-E gyorsacél
Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox Egg Ontotevas] fAuminiom, § Bverosréz, | | Mlanyag
<850 || <1000 |f <1200 || <1400 |} <52 <56 <62 >62 srvozetek nemes | Jsargaréz|
N/mm? || N/mm? | N/mm? | Nmm2 | HRC | HRC |) HRC HRC eeiok csonezetei] | bronz

N e e =

-Ajénlott I:I Mérsékelten alkalmas

1] Elhossz Teljes hossz Cikkszam 1] Elhossz Teljes hossz Cikkszam

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

4 16/ 45 80 A23517 6 16/ 45 90 A23519

5 16/ 45 80 A23518 16/90 120 €00877
16/84 120 €00867 30/70 100 A23520

ﬂ Az alapanyagokhoz torténd szerszamajanlas hozzavetéleges, tajékoztatd jellegl. A megmunkalandé alapanyagok tulajdonsagainak és a megmunkalasi
kordlmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajanlastol eltérd alkalmazas lehet a célszer(! Kérdés esetén szaktanacsadassal allunk rendelkezésre!
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Maroszerszamok 4
Szaras marok HSS, HSS-E

Hosszlyukmarok, DIN327 .
ZPS
DIN Typ
[ 327 [ N ] @: Con ] @
1835-B
220418 220417 AITiN 230418
=7 7 =7
Co8 2 2 Co8 3
25° 25° 30°
Hosszlyukmardé, kétéld, DIN327, kobalt Hosszlyukmaro, kétéll, DIN327, kobalt Hosszlyukmard, haroméld, DIN327, kobalt
0tvozésl gyorsacélbol, 8% kobalt tartalom- | 6tvdzésl porkohaszati gyorsacélbdl, AITiN 0tvodzésl gyorsacélbol, 8% kobalt tarta-
mal, N tipus. Hengeres szar meneszt6lappal | bevonattal, N tipus. Hengeres szar menesz- | lommal. Hengeres szar menesztélappal
(Weldon), DIN1835/B szerint. télappal (Weldon), DIN1835/B szerint. (Weldon), DIN1835/B szerint.
Elényok/Kivitel Elényok/Kivitel Elényok/Kivitel
- N tipus - N tipus - N tipus
- 26l - 28ld - 3eld
- 1 él kozponton keresztl - 1 él kozponton keresztul - 1 él kdzponton keresztul
- spiralszég 25° - spiralszdg 25° - spiralszég 30°
Anyag Anyag Anyag
- HSS-E-Co8 gyorsacél - HSS-E-PM porkohaszati gyorsacél - HSS-E-Co8 gyorsacél
- AITiN bevonat
Acél Acél Acél Acél Acél Acél Aceél Acél Inox E{gg Ontotovas] fAuminium, § fvsrosréz | | Mlanyag
<850 |f <1.000 §§ <1.200 J§ <1.400 <52 <56 <62 >62 btv'dz_e;lek e | Jsaroarez,
N/mm? | | N/mm? | N/mm? || N/mm2 | HRC I HRC J| HRC J| HRC Dok ssnezetei] | bronz

220418 [ |
220417
AITIN

O O O
|
O B O B R [

-Ajénlott I:I Mérsékelten alkalmas

230418

220418 220417 230418 220418 220417 230418
AITiN AITIiN
Elhossz Teljes Cikkszam Cikkszam Cikkszam Elhossz Teljes Cikkszam Cikkszam Cikkszam
[mm] hossz [mm] hossz
[mm]

1 2,5 47 6 A23546 - - 11 13 70 12 A23570 - A23787
15 3 47 6 A23547 - - 115 13 70 12 A23571 - -
2 4 48 6 A23548 H45933 A23767 12 16 73 12 A23573 A23634 A23789
2,5 5 49 6 A23549 - - 12,5 16 73 12 J37996 - -
3 5 49 6 A23550 H45936 A23768 13 16 73 12 A23574 - A23790
3,5 6 50 6 A23551 - A23769 13,5 16 73 12 A23575 - -
4 7 51 6 A23552 A23627 A23771 14 16 73 12 A23576 A23635 A23791
4,5 7 51 6 A23553 - A23772 15 16 73 12 A23577 - A23792
4,8 8 52 6 A23554 - - 16 19 79 16 A23578 G46320 A23793
5 8 52 6 A23555 A23628 A23774 17 19 79 16 A23579 - -
5,5 8 52 6 A23556 - A23775 18 19 79 16 A23580 H46219 A23794
6 8 52 6 A23558 A23629 A23777 19 19 79 16 A23581 - -
6,5 10 60 10 A23559 - A23778 20 22 88 20 A23582 A23638 A23795
7 10 60 10 A23560 H45984 A23779 22 22 88 20 A23583 H47033 -
7,5 10 60 10 A23561 - J43310 24 26 102 25 A23584 - -
7,75 11 61 10 A23562 - - 25 26 102 25 A23585 H47037 -
8 11 61 10 A23563 A23631 A23782 26 26 102 25 A23587 - -
8,5 11 61 10 A23564 - - 28 26 102 25 A23588 H47040 A23798
9 11 61 10 A23565 - A23783 30 26 102 25 A23589 - A23799
9,5 11 61 10 A23566 - A23784 32 32 112 32 A23590 - A23800
9,7 13 63 10 A23567 - - 36 32 112 32 A23591 - -
10 13 63 10 A23568 A23633 A23786
10,5 13 70 12 A23569 - -

I



4 Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

: Ujjmaro, hosszu, 2 élu
ZPS Kobalt 6tvozés gyorsacélbdl, 8% kobalt tartalommal, N tipus. Hengeres szar menesz-

) P télappal (Weldon), DIN1835/B szerint.

=S T
- N tipus
- 26éll
- 1 él kdzponton keresztiil
- spiralszég 25° r r
- hosszu §zér 1'651?1 23: Tx” g
- farasrais alkalmas L J L

Anyag aIE @ Lo |\re)
. 25° 1835-B

HSS-E-Co8 gyorsacél

Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox ESR Bntottvas] fauminium, | Iverosreéz, | | Mdanyag
<850 [ <1.000 | <1200 | <1.400 <52 <56 <62 >62 orvozetek; "o | saroarez,
N/mm? | | N/mm? ff N/mm? | | N/mm? || HRC HRC HRC HRC Desiok ssovoreteif | bronz

mmo | [ | | o [ogf |

-Ajénlott I:I Mérsékelten alkalmas

Elhossz Teljeshossz  Szar@ Cikkszam (7] Elhossz Teljeshossz  Szar@ Cikkszam

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

7 54 6 A23949 13 26 110 12 A23965
3 7 54 6 A23950 14 26 110 12 A23966
3,5 10 59 6 A23951 15 26 110 12 A23967
4 11 63 6 A23952 16 32 123 16 A23968
4,5 11 63 6 A23953 18 32 123 16 A23969
5 13 68 6 A23954 20 38 141 20 A23970
55 13 68 6 A23955 22 38 141 20 A23971
6 13 68 6 A23956 24 45 166 25 A23972
6,5 16 80 10 A23957 25 45 166 25 A23973
7 16 80 10 A23958 26 45 166 25 A23974
8 19 88 10 A23959 28 45 166 25 A23975
8,5 19 88 10 A23960 30 45 166 25 A23976
9 19 88 10 A23961 32 53 186 32 A23977
10 22 95 10 A23962 36 53 186 32 A23978
11 22 102 12 A23963 40 63 196 32 A23979
12 26 110 12 A23964

ﬂ Az alapanyagokhoz torténd szerszamajanlas hozzavetéleges, tajékoztatd jellegl. A megmunkalandé alapanyagok tulajdonsagainak és a megmunkalasi
kordlmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajanlastol eltérd alkalmazas lehet a célszer(! Kérdés esetén szaktanacsadassal allunk rendelkezésre!
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Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

Ujjmaro kénnyifémhez, DIN844K

Anyag
- HSS-E-Co8 gyorsacél

S8

270618

DIN
844-K

HSS
Co8

%

7 )

1835-B

V4
2

®

Kétéll, DIN844K, kobalt 6tvozésU gyorsacélbol, 8% kobalt
tartalommal, W tipus. Hengeres szar menesztélappal (Weldon),
DIN1835/B szerint.

Elényok/Kivitel

- Wtipus

- 26l

- 1 él kézponton keresztdil

z
3
Haromél(, DINB44K, kobalt 6tvozésl gyorsacélbdl, 8% kobalt

tartalommal, W tipus. Hengeres szar menesztélappal (Weldon),
DIN1835/B szerint.

Elényok/Kivitel

- Wtipus

- 3éld

- 1 él kézponton keresztdil

Acél
<850
N/mm?

Acél
<1.000
N/mm?

Acél
<1.200
N/mm?

Acél
<1400
N/mm?

Titan,
titan
Gtvozetek,
specidlis
acélok

Acél
>62
HRC

Acél Inox
<52

HRC

Acél
<56
HRC

Acél
<62
HRC

[ Aluminium, Manyag

nemvas-

\VOrosréz,|
sargaréz,|
bronz

Ontottvas)

fémek
fe vt

EE O

| B OO

T O

270618 110418
(] Elhossz Teljes hossz Szar @ Cikkszam Cikkszam
[m [mm] [mm] [mm]
2 7 51 6 A24024 MO00974
3 8 52 6 M29704 MO00975
4 11 55 6 M29705 K28215
5 13 57 6 M29707 D10175
6 13 57 6 G31847 A24028
7 16 66 10 M29708 A24029
8 19 69 10 M29716 A24030
9 19 69 10 M29717 A24031
10 22 72 10 G31855 A24032

| B OO

-Aja'nlott I:I Mérsékelten alkalmas

270618 110418

Elhossz Teljes hossz Szar @ Cikkszam Cikkszam
[mm] [mm] [mm]
11 22 79 12 M29719 -
12 26 83 12 M29720 A24033
13 26 83 12 D10185 -
14 26 83 12 A24025 A24034
15 26 83 12 D10189 -
16 32 92 16 M29721 A24035
17 32 92 16 M29723 -
18 32 92 16 M29724 A24036
19 32 92 16 M29725 -
20 38 104 20 G46292 MO00976

I




4 Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

Ujjmaraé, 3 éli, rovid, DIN844K :
DIN844K, kobalt 6tvézési gyorsacélbol, 8% kobalt tartalommal, N tipus. Hengeres szar ZPS
menesztélappal (Weldon), DIN1835/B szerint.

Anyag HE BRI ERD
- HSS-E-Co8 gyorsacél 16358

231418 140418
7

Elényok/Kivitel Elényok/Kivitel

- 3éld - 3éll
Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox E‘é:"n‘ Ontottvasl fAuminiom, § Bverosréz, | | Mlanyag
<850 |f <1.000 §§ <1.200 J§ <1.400 <52 <56 <62 >62 6tvo ?rlf-k e | Jsdroaréz,
N/mm? | | N/mm? | N/mm? [ N/mm? [ | HRC || HRC J| HRC || HRC “Bediole éscwvzetei] | bronz

EEE e m O oom |
K e O  /E[O0 W

-Aja'nlott I:I Mérsékelten alkalmas

231418 140418 231418 140418

Elhossz Teljes hossz  Szar @ Cikkszam Cikkszam Elhossz Teljes hossz Cikkszam Cikkszam

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2 7 51 6 - A24070 13 26 83 12 - A24084
2,5 8 52 6 - A24071 14 26 83 12 M28931 A24085
3 8 52 6 A24058 A24072 15 26 83 12 - A24086
4 11 55 6 A24059 A24074 16 32 92 16 A24067 A24087
5 13 57 6 A24060 A24076 17 32 92 16 - A24088
6 13 57 6 A24061 A24077 18 32 92 16 A24068 A24089
7 16 66 10 B56206 A24078 19 32 92 16 - A24090
8 19 69 10 A24063 A24079 20 38 104 20 A24069 A24091
9 19 69 10 - A24080 22 38 104 20 - A24092
10 22 72 10 A24064 A24081 25 45 121 25 - A24093
11 22 79 12 - A24082 28 45 121 25 - A24094
12 26 83 12 A24065 A24083 32 53 133 32 - G72036

ﬂ Az alapanyagokhoz torténd szerszamajanlas hozzavetéleges, tajékoztatd jellegl. A megmunkalandé alapanyagok tulajdonsagainak és a megmunkalasi
kordlmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajanlastol eltérd alkalmazas lehet a célszer(! Kérdés esetén szaktanacsadassal allunk rendelkezésre!
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Maroszerszamok 4
Szaras marok HSS, HSS-E

Ujjmaré, révid, 3-5 élii, DIN844K n

Kobalt 6tvozés gyorsacélbdl, 8% kobalt tartalommal, N tipus. Hengeres szar menesztélappal
(Weldon), DIN1835/B szerint.

Elénydk/Kivitel
- N tipus
- 3-5¢éld
DIN HSS Typ Z %/ 7
[81.1.4( [Cos] N ] 3.5 { 7 @: @ l \RD

140618 140618 TiAIN

Anyag Anyag
- HSS-E-Co8 gyorsacél - HSS-E-Co8 gyorsacél rA
- TIiAIN bevonat

Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox ESR Bntottvas] Jauminium, | Ierosreéz, | | Mdanyag
<850 <1000 § § <1.200 §§ <1.400 <52 <56 <62 >62 O;Vgiieétl?sk Mo | Jsaroaréz,
N/mm? || N/mm? | § N/mm? | | N/mm? HRC HRC HRC HRC Deelok és dtvozet bronz

O 'm0
O I s

.Ajénlott D Mérsékelten alkalmas

.
140618
m

140618 140618 140618 140618

TiAIN TiAIN
Elszam Elhossz Teljes Szar@ Cikkszam Cikkszam Elszam Elhossz Teljes Szar@  Cikkszam Cikkszam
[mm] hossz [mm] [mm] hossz [mm]
[mm] [mm]

2 3 7 51 6 A24098 A24148 10 4 22 72 10 A24114 A24164
2.5 3 8 52 6 A24099 - 11 4 22 79 12 A24115 -

3 4 8 52 6 A24100 A24150 12 4 26 83 12 A24116 A24166
BIS 4 10 54 6 A24101 A24151 13 4 26 83 12 A24117 -

4 4 11 55 6 A24102 A24152 14 4 26 83 12 A24118 A24168
4,5 4 11 55 6 A24103 - is 4 26 83 12 A24119 A24169
5 4 13 57 6 A24104 A24154 16 4 32 92 16 A24120 A24170
55 4 13 57 6 A24105 A24155 17 4 32 92 16 A24121 -

6 4 13 57 6 A24106 A24156 18 4 32 92 16 A24122 A24172
6,5 4 16 66 10 A24107 A24157 19 4 32 92 16 A24123 J02245
7 4 16 66 10 A24108 A24158 20 4 38 104 20 A24124 A24174
7,5 4 16 66 10 A24109 A24159 22 4 38 104 20 A24125 A24175
8 4 19 69 10 A24110 A24160 24 5 45 121 25 A24126 L72766
8,5 4 19 69 10 A24111 A24161 25 5 45 121 25 A24127 KO09338
9 4 19 69 10 A24112 A24162 28 5 45 121 25 - J02267
9,5 4 19 69 10 A24113 A24163 30 5 46 121 25 K71046 -

e



4 Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

Ujjmaré, révid, 3-6 élii, DINS44K :

Kobalt 6tvizés(i gyorsacélbol, 8% kobalt tartalommal, N tipus. Hengeres szar menesztélappal ZPS
(Weldon), DIN1835/B szerint.

Elénydk/Kivitel

- N tipus
- 3-6¢€ld
N || Hss ||
[81.1.4( [Co8] .’S”] 356 %/ @: @ (o ] @
30° 1835-B

120518 120518 TiAIN

. - &

Anyag Anyag
- HSS-E-Co8 gyorsacél - HSS-E-Co8 gyorsacél
- TiAIN bevonat

Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox '{Eg Ontottvasl fAuminiom, § Bverosréz, | | Mdanyag
<850 |f <1.000 §§ <1.200 | <1.400 <52 <56 <62 >62 btvﬁz_e;lgk, Tamae | Jsdroaréz,
N/mm2 || N/mm? | N/mm? | | N/mm? f| HRC | HRC || HRC HRC “Deelok escwszetei] | bronz

O mO0Om |
O H E N

-Ajénlott I:I Mérsékelten alkalmas

g
120518
m

120518 120518 120518 120518

TiAIN TiAIN
Elszam Elhossz Teljes Szar@ Cikkszam Cikkszam Elszam Elhossz Teljes Szar@  Cikkszam Cikkszam
[mm] hossz [mm] [mm] hossz [mm]
[mm] [mm]

2 3 7 51 6 A24226 L08059 12 4 26 83 12 A24244 A24281

2,5 3 8 52 6 A24227 A24264 13 4 26 83 12 A24245 -
3 4 8 52 6 A24228 A24265 14 4 26 83 12 A24246 A24283
3,5 4 10 54 6 A24229 A24266 15 4 26 83 12 A24247 A24284
4 4 11 55 6 A24230 A24267 16 4 32 92 16 A24248 A24285
4,5 4 11 55 6 A24231 A24268 17 4 32 92 16 A24249 A24286
5 4 13 57 6 A24232 A24269 18 4 32 92 16 A24250 A24287
5,5 4 13 57 6 A24233 A24270 20 4 38 104 20 A24251 A24288
6 4 13 57 6 A24234 A24271 22 5 38 104 20 A24252 A24289
6,5 4 16 66 10 A24235 - 24 5 45 121 25 A24253 A24290
7 4 16 66 10 A24236 L08063 25 5 45 121 25 A24254 K46842
7.5 4 16 66 10 A24237 A24274 26 5 45 121 25 A24255 A24292
8 4 19 69 10 A24238 A24275 28 5 45 121 25 A24256 K69114
8,5 4 19 69 10 A24239 A24276 30 5 53 121 25 A24257 A24294
9 4 19 69 10 A24240 A24277 32 6 53 133 32 A24258 K46855
9,5 4 19 69 10 A24241 - 35 6 53 133 32 A24259 A24296

10 4 22 72 10 A24242 A24279 36 6 53 133 32 A24260 -

11 4 22 79 12 A24243 A24280 40 6 63 143 32 A24261 -

ﬂ Az alapanyagokhoz torténd szerszamajanlas hozzavetéleges, tajékoztatd jellegl. A megmunkalandé alapanyagok tulajdonsagainak és a megmunkalasi
kordlmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajanlastol eltérd alkalmazas lehet a célszer(! Kérdés esetén szaktanacsadassal allunk rendelkezésre!

380 Szerszamkatalégus



Maroszerszamok 4
Szaras marok HSS, HSS-E

: Ujjmaro, extra rovid, 6-8 élii
Kobalt 6tvozés gyorsacélbdl, 8% kobalt tartalommal, N tipus. Hengeres szar menesz-
télappal (Weldon), DIN1835/B szerint. A rovid kinydlas miatt nagyon merev és stabil

szerszam.
Elényok/Kivitel
-+ N tipus - - S - -
. E_Q Al Werks- HSS Typ Z
6-8 eIL.'l. X L norm Co8 N 6-8
- extra rovid kivitel L L J J
Anyag 4l @ Car |ye)
- HSS-E-Co8 gyorsacél 3¢ 18358
Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox Tt::gﬁ Ontotovas] fAuminium, § fvsrosréz | | Mlanyag
<850 |§ <1.000 || <1200 f} <1400 || <52 <56 <62 >62 orozetek remes | Nsargarez,
N/mm? | | N/mm? | | N/mm? || N/mm? || HRC HRC HRC HRC Desiok sonzetei] | bronz

mmo | [ | o | [ /.

-Aja'nlott I:I Mérsékelten alkalmas

2 Elszam Elhossz Teljes hossz Szar @ Cikkszam
[mm] [mm] [mm] [mm]

30 6 30 90 20 A24223
35 6 30 90 20 A24224
40 8 32 95 25 A24225

: Ujjmaro, 4 éli, INOX, 50°
Kobalt 6tvozésl porkohaszati gyorsacélbdl, AICrN bevonattal. Hengeres szar meneszt6-
lappal (Weldon), DIN1835/B szerint.

- Inox tipus r ( ) ( )
Ly Werks- | | HSS-E Typ Z
- 4éld norm PM . Inox 4

Anyag
- HSS-E-PM porkohaszati gyorsacél @/ @: {on ] @
- AICrN bevonat 50° 18358
Acél Acél Acél Acél Acél Acél Aceél Acél Inox E‘ég"n‘ Ontottvasl fAuminiom, § Bverosréz, | | Mlanyag
<850 |§ <1.000 || <1200 ff <1400 || <52 <56 <62 >62 tvozetek nemes | Jsargaréz,

N/mm? | | N/mm? | n/me? | N/mm2 || HRE I HRe || HRe || HRC spedalis estnzete| | bronz

mmwmco [ m [

.Ajénlott D Mérsékelten alkalmas

/] Elhossz Teljes hossz  Szar @ Cikkszam ] Elhossz Teljeshossz  Szar @ Cikkszam
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

6 7 57 6 D96263 16 17 92 16 D96268
8 9 63 8 D96265 20 21 104 20 D96269
10 11 72 10 D96266 25 26 121 25 D96270
12 13 83 12 D96267

I



4L

Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

: Ujjmaro, révid, 4-6 éli, DIN844K

Elényok/Kivitel
- N tipus
- 4-6¢l0

Anyag

- HSS-E-Co8 gyorsacél

Kobalt 6tvozésU gyorsacélbdl, 8% kobalt tartalommal. Hengeres szar menesztélappal
(Weldon), DIN1835/B szerint.

Acél Acél Acél Acél
<850 <1.000 § § <1.200 §§f <1.400
N/mm? | | N/mm? § § N/mm? | | N/mm?

N\ N
DIN HSS Typ Z
844-K Co8 N 4-6
Al kD
35°-40° 1835-B
Acél Acél Acél Acél Inox Egg Bntsttvas] fauminium, | fverosreéz, | | Mdanyag
<52 <56 <62 >62 otvozetek, nemves | fsargarez,
specialis  femek |
HRC HRC HRC HRC ‘acélok Gtvizets bronz

Elszam Elhossz Teljes Cikkszam

[mm] hossz

[mm]
6 4 13 57 6 A24301
7 4 16 66 10 A24302
9 4 19 69 10 A24304
10 4 22 72 10 A24305
11 4 22 79 12 A24306
13 4 26 83 12 A24308
14 4 26 83 12 A24309
16 4 32 92 16 A24311

Ujjmaro kénnyiifémhez, hosszu, DIN844L

Anyag
- HSS-E-Co8 gyorsacél

BBEVINED
273618
o

Al

Kétéll, DINB44L, kobalt 6tvozési gyorsacélbdl, 8% kobalt
tartalommal, W tipus. Hengeres szar menesztélappal (Weldon),
DIN1835/B szerint.

.Ajénlott D Mérsékelten alkalmas

Elszam Elhossz Teljes Szar @ Cikkszam
[mm] hossz [mm]
[mm]
17 4 32 92 16 A24312
18 4 32 92 16 A24313
19 4 32 92 16 A24314
20 4 38 104 20 A24315
22 5 38 104 20 A24316
30 5 53 121 25 A24320
32 6 53 133 32 A24321
36 6 53 133 32 A24322

n s

111418

HiC:

Haroméll, DIN844L, kobalt 6tvozésl gyorsacélbél, 8% kobalt
tartalommal, W tipus. Hengeres szar meneszt6lappal (Weldon),
DIN1835/B szerint.

Elényok/Kivitel

- W tipus

- 2€l0
Acél || Acel || acel || Acel
<850 || <1000 || <1200 || <1400
N/mm? | | N/mm? f§ N/mm? | | N/mm?

Elényok/Kivitel

- W tipus

- 3éld
Acél Acél Acél Acél Inox nggg Ontsttvas] fauminium, | fverosreéz, | | Mdanyag
<52 <56 <62 >62 stvizetek, remves | fsargaréz,

specidlis _ femek |
acélok Otvozets

HRC HRC HRC HRC bronz

EEE O

EIT O

o

382

-Ajénlott I:I Mérsékelten alkalmas

Az alapanyagokhoz torténd szerszamajanlas hozzavetéleges, tajékoztatd jellegl. A megmunkalandé alapanyagok tulajdonsagainak és a megmunkalasi
kordlmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajanlastol eltérd alkalmazas lehet a célszer(! Kérdés esetén szaktanacsadassal allunk rendelkezésre!

Szerszamkatalégus



Maroszerszamok 4
Szaras marok HSS, HSS-E

273618 111418 273618 111418

[/] Elhossz Teljeshossz Szar©@ Cikkszam Cikkszam Elhossz Teljes hossz  Szar©@ Cikkszam Cikkszam
[m [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

2 10 54 6 K77848 - 12 53 110 12 K77884 A24449
3 12 56 6 K77854 - 13 53 110 12 K77885 -

4 19 63 6 K77855 - 14 53 110 12 K77888 A24450
5 24 68 6 K77856 - 15 53 110 12 K77894 -

6 24 68 6 K77857 A224444 16 63 123 16 K77903 A24451
7 30 80 10 K78403 A24445 18 63 123 16 K77905 A24452
8 38 88 10 K77861 A24446 20 75 141 20 K77908 A24453
9 38 88 10 - A24447 22 75 141 20 K77909 -

10 45 95 10 K77867 A24448 25 90 166 25 K77913 -

11 45 102 12 K77881 -

Ujjmaro, hosszu, 3-6 éli, DIN844L e
Kobalt 6tvézésl gyorsacélbdl, 8% kobalt tartalommal, N tipus. Hengeres szar menesztélappal ZPS

(Weldon), DIN1835/B szerint.

Elényok/Kivitel DIN Hss Tvp 7 i)
- N tipus 844-L Co8 N 3-6 1835-8 RY
21 30° .
- 3-6¢€ld
121518 121518 TiAIN
Anyag Anyag
- HSS-E-Co8 gyorsacél - HSS-E-Co8 gyorsacél
- TiAIN bevonat
Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox ESR Bntottvas] fauminium, | Ierosreéz,| | Maanyag
<850 || <1000 | <1200 || <1400 || <52 <56 <62 >62 orvozetek ema | fséroaréz,
N/mm? || N/mm? | | n/mm? || n/mm2 || HRC || HRC J) HRC || HRC “Scdiok esonozetelf | bronz

.
121518
m

O O =il Ji=ii=ii=]
O O o m oo o

121518 121518 121518 121518
TiAIN TiAIN
Elszam Elhossz Teljes Szar@  Cikkszam Cikkszam Elszam Elhossz Teljes Szar@  Cikkszam Cikkszam
[mm] hossz [mm] [mm] hossz [mm]
[mm] [mm]

3 4 12 56 6 A24454 A24482 14 4 53 110 12 A24467 A24495
35 4 15 59 6 A24455 A24483 16 4 63 123 16 A24468 A24496
4 4 19 63 6 A24456 A24484 18 4 63 123 16 A24469 A24497
4,5 4 19 63 6 A24457 A24485 20 4 75 141 20 A24470 A24498
5 4 24 68 6 A24458 A24486 22 5 75 141 20 A24471 A24499
55 4 24 68 6 A24459 A24487 24 5 90 166 25 A24472 A24500
6 4 24 68 6 A24460 K81777 25 5 90 166 25 A24473 A24501
7 4 30 80 10 A24461 - 26 5 90 166 25 A24474 A24502
8 4 38 88 10 A24462 A24490 28 5 90 166 25 A24475 A24503
9 4 38 88 10 A24463 - 30 5 90 166 25 A24476 A24504
10 4 45 95 10 A24464 A24492 32 6 106 186 32 A24477 A24505
11 4 45 102 12 A24465 A24493 36 6 106 186 32 A24478 A24506
12 4 53 110 12 A24466 A24494 40 6 125 205 32 A24479 A24507
13 4 53 110 12 J21386 -

I



4 Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

Kobalt 6tvozés gyorsacélbdl, 5% kobalt tartalommal, N tipus. Hengeres szar meneszt6-
lappal (Weldon), DIN1835/B szerint.

SSaeu— =
Elényok/Kivitel

- N tipus [ (

m®ZP s Ujjmaro, extra hosszu, 4-6 éli

. 4-66l4 Werks- HSSE Typ Z

norm Co5 N
- extra hosszu kivitel 46

Anyag 4 A== \RH)
- HSS-E-Co5 gyorsacél 30 1835-8
Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox Tean | fontstvas] fAuminum, | Iverssréz,| | Mianyag
<850 | <1.000 | <1200 || <1400 J| <52 <56 <62 >62 orvozetek; omee | Jsaroaréz,
N/mm? | | N/mm? f i N/mm? | N/mm? | | HRC HRC HRC HRC Deeiok ésorverereif | bronz

e | | | | mOoogo

-Ajénlott I:I Mérsékelten alkalmas

Elszam Elhossz Szar @ Cikkszam Elszam Elhossz  Teljes Szar 0 Cikkszam
[mm] [mm] [mm] hossz [mm]
[mm]
10 4 60 110 10 D96228 22 5 125 191 20 D96235
12 4 80 137 12 D96229 25 6 140 216 25 D96236
14 4 80 137 12 D96230 28 6 140 216 25 D96237
16 4 100 160 16 M20806 30 6 140 216 25 D96238
18 5 100 160 16 D96232 32 6 180 260 32 D96239
20 5 125 191 20 D96233
Gombvégi maro, rovid, 2 éli i
ZPS

Elényok/Kivitel
- N tipus
- 28l0
HEBEVIEED

510418 510417 AITiN

HSS HSS-E
Co8 PM

DIN1889, kobalt 6tvozésl gyorsacélbdl, 8% kobalt tartalommal, DIN1889, kobalt 6tvézésl porkohdszati gyorsacélbdl, AITiN
N tipus. Hengeres szar meneszt6lappal (Weldon), DIN1835/B bevonattal, N tipus. Hengeres szar menesztélappal (Weldon),
szerint. DIN1835/B szerint.
Anyag Anyag
- HSS-E-Co8 gyorsacél - HSS-E-PM porkohaszati gyorsacél
- AITiN bevonat
Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox Ttg”‘ Bntsttvas] fauminium, | fverosrez, | | Mdanyag
<850 || <1000 | <1200 || <1400 |} <52 <56 <62 >62 orvozetek Tema | fséroaréz,
N/mm? | | N/mm? f§ N/mm? | | N/mm? || HRC HRC HRC HRC el ssovoreteif | bronz

EXEE B OO o/m O |
o | O |

-Aja’nlott I:I Mérsékelten alkalmas

ﬂ Az alapanyagokhoz torténd szerszamajanlas hozzavetéleges, tajékoztatd jellegl. A megmunkalandé alapanyagok tulajdonsagainak és a megmunkalasi
kordlmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajanlastol eltérd alkalmazas lehet a célszer(! Kérdés esetén szaktanacsadassal allunk rendelkezésre!

384 Szerszamkatalégus



Maroszerszamok 4
Szaras marok HSS, HSS-E

510418 510417 510418 510417

AITiN AITIN
2 Elhossz Teljes hossz  Szar @ Cikkszam Cikkszam Elhossz Teljes hossz Szar @ Cikkszam Cikkszam
] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2 4 48 6 D89954 - 14 16 73 12 A24604 K78160
3 5 49 6 D89962 - 15 16 73 12 A24605 -
4 7 51 6 A24593 A24615 16 19 79 16 A24606 K78161
5 8 52 6 A24595 A24616 18 19 79 16 A24607 K78162
6 8 52 6 A24596 A24617 20 22 88 20 A24608 K78163
7 10 60 10 A24597 A24618 22 22 88 20 A24609 -
8 11 61 10 A24598 A24619 24 26 102 25 A24610 -
9 11 61 10 A24599 A24620 25 26 102 25 A24611 -
10 13 63 10 A24600 A24621 28 26 102 25 A24612 -
11 13 70 12 A24601 - 30 26 102 25 A24613 -
12 16 73 12 A24602 A24622 32 32 112 32 A24614 -
13 16 73 12 A24603 -
Gombvégii maro, hosszu, 2 éli :
Kobalt 6tvozés( gyorsacélbol, 8% kobalt tartalommal, N tipus. Hengeres szar ZPS

meneszt6lappal (Weldon), DIN1835/B szerint.

Elényok/Kivitel

N BERVIKCER
511418 511418 TiAIN

L34

Anyag Anyag
- HSS-E-Co8 gyorsacél - HSS-E-Co8 gyorsacél
- TiAIN bevonat
Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox Ttgn‘ Bntsttvas] fauminium, | fverosrez, | | Mdanyag
<850 || <1.000 |f <1200 || <1400 |} <52 <56 <62 >62 tvozetek, nemas- | sargaréz,
N/mm? | § N/mm? | N/mm? || N/mm? f§ HRC HRC HRC HRC specls esonvozetei] | bronz

EXllE u O O om0 |
R m OO om0 |

-Aja’nlott I:I Mérsékelten alkalmas

511418 511418 511418 511418

TiAIN TiAIN
/] Elhossz Teljeshossz Szar©@ Cikkszam Cikkszam Elhossz Teljes hossz Szar©@ Cikkszam Cikkszam
[m [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
4 11 63 6 A24646 A24667 15 26 110 12 A24657 A24678
5 13} 68 6 A24647 A24668 16 32 123 16 A24658 A24679
6 13 68 6 A24648 A24669 18 32 123 16 - A24680
7 16 80 10 A24649 A24670 20 38 141 20 A24660 A24681
8 19 88 10 A24650 A24671 22 38 141 20 - A24682
9 19 88 10 A24651 A24672 24 45 166 25 A24662 A24683
10 22 95 10 A24652 A24673 25 45 166 25 - A24684
11 22 102 12 A24653 A24674 28 45 166 25 A24664 A24685
12 26 110 12 A24654 A24675 30 45 166 25 A24665 A24686
13 26 110 12 A24655 A24676 32 53 186 32 A24666 A24687
14 26 110 12 A24656 A24677

I



4L

Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

Gombvégii maro, 4 élu

Kobalt 6tvozés gyorsacélbdl, 8% kobalt tartalommal, N tipus. Hengeres szar menesz-

t6lappal (Weldon), DIN1835/B szerint.

Elényok/Kivitel

- N tipus

- 4 éll

- 15-35°-0s spirdlszog

Inox
Otvozetek,

nemvas-
fémek

sargaréz,

v e
DIN HSS Typ Z
~1889 Co8 N 4
J L
- Cow ] @
15535 M 1835-B
Egg Ontittvasl fAuminium, § Bverosréz, | | Mdanyag

Anyag
- HSS-E-Co8 gyorsacél
Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél
<850 ||| <1000 | | <1200 ||| <1400 |} <52 <56 <62 >62
N/mm? | | N/mm? | N/mm? || N/mm? || HRC HRC HRC HRC

specidlis

acélok és dtvirzet bronz

mool

Elhossz  Teljes Spiralszég  Cikkszam Elhossz
[mm] hossz [Fok] [mm]
[mm]
4 11 55 6 15° A24688 10 22
5 13 57 6 15° A24689 12 26
6 13 57 6 25° A24690 16 32
8 19 69 10 25° A24691 20 38
Ujjmaré nagyold, DIN844K
DIN
BrEES
g 1835-B
128517 AITiN

HSS Typ Z
Co8 HR 4-6
Forgacstorés (forgacsosztds) ujjmard,
négy-hatéll, DIN844K, kobalt 6tvozési
gyorsacélbdl, 8% kobalt tartalommal,
HR tipus. Hengeres szar menesztélappal
(Weldon), DIN1835/B szerint.
Elényok/Kivitel
- HR tipus
- 4-6él3
Anyag
- HSS-E-Co8 gyorsacél

.[ K ] :
HR || 45

Forgacstorés (forgacsosztds) ujjmaro,
négy-otél, DIN844K, kobalt 6tvdzésd por-
kohaszati gyorsacélbdl, AlTiN bevonattal,
HR tipus. Hengeres szar menesztélappal
(Weldon), DIN1835/B szerint.
Elényok/Kivitel

- HR tipus

- 4-5¢ld

Anyag

- HSS-E-PM porkohaszati gyorsacél

- AITiN bevonat

omm O

-Ajénlott I:I Mérsékelten alkalmas

Teljes Szar @ Spiralszog Cikkszam
hossz [mm] [Fok]
[mm]
72 10 35° A24692
83 12 35° A24693
92 16 35° A24694
104 20 35° A24695
®

ZPS

124518

Typ
NR

HSS
Co8
Forgacstords (forgacsosztds) ujjmard,
négy-hatéll, DIN844K, kobalt 6tvozésl
gyorsacélbdl, 8% kobalt tartalommal,
NR tipus. Hengeres szar menesztélappal
(Weldon), DIN1835/B szerint.
Elényok/Kivitel
- NR tipus
- 4-6él0
Anyag
- HSS-E-Co8 gyorsacél

Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél
<850 <1000 § § <1.200 §§ <1400 <52 <56 <62 >62
N/mm? || N/mm? | § N/mm? [ N/mm? || HRC HRC HRC HRC

Titan,

nox titan

[ Aluminium, Manyag
Gtvizetek, nemvas-
specidlis  femek |

acélok tviizets

Vorosréz,|
sargaréz,|
bronz

Ontottvas|

128518

O d

128517
AITiN

g

I =

o

386

O O

.Ajénlott D Mérsékelten alkalmas

Az alapanyagokhoz torténd szerszamajanlas hozzavetéleges, tajékoztatd jellegl. A megmunkalandé alapanyagok tulajdonsagainak és a megmunkalasi
kordlmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajanlastol eltérd alkalmazas lehet a célszer(! Kérdés esetén szaktanacsadassal allunk rendelkezésre!

Szerszamkatalégus



Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

10
11
12
13
15
16

R S R S e L )

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6

Iszam

Elhossz

[mm]

13
13
16
19
19
22
22
26
26
26
32

128518 128517 124518

AITiN
Elhossz Teljes hossz Cikkszam Cikkszam Cikkszam
[mm] [mm]
13 57 6 A24759 K78307 A24793
16 66 10 A24760 K78308 -
19 69 10 A24761 K78309 A24794
19 69 10 A24762 K78313 -
22 72 10 A24763 K78315 A24796
22 79 12 A24764 - -
26 83 12 A24765 A24790 A24798
26 83 12 A24766 - B27482
26 83 12 A24767 K78317 A24799
26 83 12 A24768 - -
32 92 16 A24769 A24791 A24801
32 92 16 A24770 - -
32 92 16 A24771 K78318 A24802
38 104 20 A24772 K78320 A24803
38 104 20 A24773 K78332 A24804
45 121 25 B99618 - -
45 121 25 A24775 K78333 -
45 121 25 A24776 - -
45 121 25 A24777 - -
45 121 25 A24778 K78335 H67759
53 133 32 A24779 - A24806

Ujjmaré nagyolo-simito, 4-6 élii, DIN844K
Forgdcstorés (forgacsosztos) ujjmaro, nagyold-simitd, négy—hatél, DIN844K, kobalt
0tvozésl gyorsacélbol, 8% kobalt tartalommal, HR-F tipus. Hengeres szar menesztélappal
(Weldon), DIN1835/B szerint.

Elénydk/Kivitel S .
. DIN HSS Typ

- HRF tIpUS [ 844-K Co8 HR-F 4-6

- 4-6 €l J1

Anyag 4l @ ol | o)
. 30° 1835-B

HSS-E-Co8 gyorsacél

Acél
<850
N/mm?

Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox ESR Bntsttvas] fauminium, | Iverosreéz, | | Mdanyag
<1.000 § <1.200 |} <1.400 <52 <56 <62 >62 orvozetek T | Jsaroarez,
N/mm? | | N/mm? | N/mm? || HRC HRC HRC HRC Degiok ssotvoreteif | bronz

Teljes
hossz

mo [ [ [ [ laal [

-Ajénlott I:I Mérsékelten alkalmas

Cikkszam Elhossz Teljes Szar @ Cikkszam

[mm] hossz [mm]
6 K78166 17 4 32 92 16 K78192
10 K78409 18 4 32 92 16 K78193
10 K78169 20 4 38 104 20 A24787
10 K78175 22 5 38 104 20 K78194
10 K78177 24 5 45 121 25 K78196
10 A24782 25 5 45 121 25 A24788
12 K78189 26 5 45 121 25 K78197
12 A24783 28 5 45 121 25 K78198
12 K78190 30 5 45 121 25 K78199
12 K78191 32 6 53 133 32 K78200
16 A24785

I

4L




Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

Ujjmaro nagyolo, hosszu, DIN844L

ZPS
SV =S
129518 129517 125518
DIN 844 L

DIN 844 K

BB

Forgacstords (forgacsosztds) ujjmard,
négy-hatéll, DIN844L, kobalt 6tvozés(
gyorsacélbdl, 8% kobalt tartalommal,
HR tipus. Hengeres szar menesztélappal
(Weldon), DIN1835/B szerint.

S
(5

Forgacstorés (forgacsosztds) ujjmard,
négyéll, DIN844L, kobalt 6tvozési por-
kohaszati gyorsacélbdl, AITiN bevonattal,
HR tipus. Hengeres szar menesztélappal
(Weldon), DIN1835/B szerint.

Z
4

DIN 844 L

HSS
Co8

Forgacstords (forgacsosztds) ujjmaro,
négy-hatéll, DIN844L, kobalt 6tvozésl
gyorsacélbol, 8% kobalt tartalommal,
NR tipus. Hengeres szar menesztélappal
(Weldon), DIN1835/B szerint.

Typ
NR

Elényok/Kivitel El6nyok/Kivitel Elényok/Kivitel
- HR tipus - HR tipus - NR tipus

- 4-6él0 A (] - 4-6 éll
Anyag Anyag Anyag

- HSS-E-Co8 gyorsacél - HSS-E-PM porkohaszati gyorsacél

- AITiN bevonat

- HSS-E-Co8 gyorsacél

Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox Egg Ontotovas] fAuminium, § fvsrosréz | | Mlanyag
<850 || <1000 || <1200 || <1400 || <52 || <s6 || <62 >62 otvozetek remes | fsaroarez,
N/mm2 | | N/mm? | N/mm? | | N/mm2f | HRC HRC HRC HRC Deeiok csenvizerei| | bronz

O
|

O
O
O O

.Ajénlott D Mérsékelten alkalmas

129517

125

129518 129517 125518
Elszam Elhossz Teljes hossz Cikkszam Cikkszam Cikkszam

6 4 24 68 6 - K78062 K77976
8 4 38 88 10 A24850 K78065 K77998
10 4 45 95 10 A24851 K78070 K78002
12 4 53 110 12 A24852 K78071 A24714
14 4 53 110 12 A24853 K78072 K78006
16 4 63 123 16 A24854 K78074 K78009
18 4 63 123 16 A24855 K78075 K78011
20 4 75 141 20 A24856 K78077 K78014
22 5 75 141 20 A24857 - K78015
24 5 90 166 25 A24858 - K78016
25 5 90 166 25 A24859 - K78018
26 5 90 166 25 A24860 - J16470
28 5 90 166 25 A24861 - K78020
30 5 90 166 25 A24862 - K78022
32 6 90 186 32 A24863 - -

Az alapanyagokhoz torténd szerszamajanlas hozzavetéleges, tajékoztatd jellegl. A megmunkalandé alapanyagok tulajdonsagainak és a megmunkalasi
kordlmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajanlastol eltérd alkalmazas lehet a célszer(! Kérdés esetén szaktanacsadassal allunk rendelkezésre!
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Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

4L

X Ujjmareé nagyolé, extra hosszu, 4-6 élu
Forgdcstorés (forgacsosztoés) ujjmaro, négy—-hatéld, kobalt 6tvozésl gyorsacélbdl,
5% kobalt tartalommal, NR tipus. Hengeres szar menesztélappal (Weldon),
DIN1835/B szerint.

Elényok/Kivitel \ [
. . Werks- HSSE Typ Z
NR tIpUS [ norm Co5 NR 4-6
- 4-68l3 J L
Anyag /8= \=H)
- HSS-E-Co5 gyorsacél 30° 18358
Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox ESR Bntottvas] fauminium, | Iverosreéz, | | Mdanyag
<850 [ <1.000 | <1200 | <1.400 <52 <56 <62 >62 orvozetek; "o | saroarez,
N/mm? | | N/mm? ff N/mm? | | N/mm? || HRC HRC HRC HRC Desiok ssovoreteif | bronz

HE O

B0/ O]

o

-Ajénlott I:I Mérsékelten alkalmas

Elszam Elhossz  Teljes Szar @ Cikkszam Elszam Elhossz  Teljes Szar 0 Cikkszam
[mm] hossz [mm] [mm] hossz [mm] 4
[mm] [mm]
10 4 60 110 10 K78120 22 5 125 191 20 K78132
12 4 80 137 12 K78122 25 5 140 216 25 K78133
14 4 80 137 12 K78125 28 5 140 216 25 K78136
16 4 100 160 16 K78128 30 5 140 216 30 K78138
18 4 100 160 16 K78130 32 6 180 260 32 K78142
20 4 125 191 20 K78131
e Kuapos élii maré, 4 éli
ZPS Kobalt 6tvozésl gyorsacélbdl, 8% kobalt tartalommal. Hengeres szar menesztélappal

(Weldon), DIN1835/B szerint.

ﬁ Elénydk/Kivitel o || cas || 5
- 4 ElG
9 a Anyag %7/ %" {on ] @
DE ******** B v‘ - HSS-E-Co8 gyorsacél 25° 18358
\+
& :
L
Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox Tt:g'; Bntottvas] fauminium, | Iverosréz, | | Mdanyag
<g50 || <1000 |f <1200 || <1400 |} <52 <56 <62 >62 Gtvozetek, remes: | Isargarez,
N/mm2 | | Nmm? | | n/mem? || nmm2 || HRC || Hre §) HRC || HRC Spedals ¢ bronz
mmo 0 im0
-Aja'nlott I:I Mérsékelten alkalmas
D q° D1 | L d Cikkszam
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1° 57 20 73 10 A24890
2° 6,4 20 74 10 A24891
3° 71 20 74 10 A24892
> 5° 8,5 20 74 10 A24887
7° 9,9 20 80 12 A24893
10° 12,1 20 80 12 A24888
5° 13,6 32 98 16 A24899
8 7° 15,9 32 98 16 A24897
10° 19,3 32 100 20 A24898
2° 15,5 50 118 16 A24902
3° 17,2 50 120 20 A24900
12 5° 20,7 50 120 20 A24889
7° 24,3 50 130 25 A24903
10° 29,6 50 130 25 A24904
2° 25,6 80 160 25 A24905
20 3° 28,4 80 160 25 A24907
7° 39,6 80 165 32 A24909

e




4 Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

Kobalt 6tvozésU gyorsacélbdl, 5% kobalt tartalommal, N tipus. Hengeres szar menesz-
télappal (Weldon), DIN1835/B szerint

m®ZPS T-horonymard, DIN851

Elényok/Kivitel
- N tipus
- 6-10€l0
- 10°-0s keresztfogazas
Alkalmazasok/Megjegyzések o [ v ] e 6 21 0 %/
*# DIN 851 ) 10°
Anyag %‘ @ % {on | @
- HSS-E-Co5 gyorsacél ‘ 1835-8
Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox Tean | fontstrvas] fAuminum, | Ivorssréz,| | Mianyag
<850 <1000 § § <1.200 §§ <1.400 <52 <56 <62 >62 OWﬁZ?ﬁek "é?'ﬂ:is' sargaréz,
N/mm? | § N/mm? | § N/mm? || N/mm? | HRC HRC HRC HRC esiok é bronz

mmo [ [ (g =

-Aja'nlott I:I Mérsékelten alkalmas

Elhossz T-horony méret Teljes hossz Cikkszam

[mm] [mm] [mm]
11 4 5 6 53,5 10 A24911
12,5 6 6 6 57 10 A24912
16 8 8 6 62 10 A24913
18 8 10 6 70 12 A24914
19 9 8 6 71 12 A24915
21 9 12 6 74 12 A24916
22 10 10 6 75 12 A24917
25 11 14 8 82 16 A24918
28 12 13 8 85 16 A24919
32 14 18 8 90 16 A24920
36 16 17 8 103 25 A24921
40 18 22 10 108 25 A24922
45 20 21 10 113 25 A24923
50 22 28 10 124 32 A24924
60 28 36 10 139 32 A24925

ﬂ Az alapanyagokhoz torténd szerszamajanlas hozzavetéleges, tajékoztatd jellegl. A megmunkalandé alapanyagok tulajdonsagainak és a megmunkalasi
kordlmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajanlastol eltérd alkalmazas lehet a célszer(! Kérdés esetén szaktanacsadassal allunk rendelkezésre!
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Maroszerszamok 4
Szaras marok HSS, HSS-E

. ives reteszhoronymaré

Kobalt 6tvozésl gyorsacélbdl, 5% kobalt tartalommal. Hengeres szar menesztélappal
(Weldon), DIN1835/B szerint.

Elényok/Kivitel
- 6-12 80 r \ )
- egyenes fogazas: @<=7,5mm o || TesE 6212
- 10°-0s valté-ferde fogazas: @>7,5mm L J L J
Anyag 78 @ ] )
- HSS-E-Co5 gyorsacél 18358
Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox Tt::gﬁ Ontotovas] fAauminium, § fvsrosréz | | Mlanyag
<850 ||| <1000 | | <1200 || <1400 |} <52 <56 <62 >62 onvozetek nemes | Leérgarez,
N/mm? | | N/mm? | | N/mm? || N/mm? || HRC HRC HRC HRC Desiok sonozetei] | bronz

mmo [ [ | (O (= |

-Ajénlott I:I Mérsékelten alkalmas

Elhossz Elszam Teljes Cikkszam Elhossz Elszam Teljes Szar @ Cikkszam
[mm] hossz [mm] hossz [mm] 4
[mm] [mm]
15 6 50 6 A24935 4 8 63 10 A24950
75 2 6 50 6 A24936 5 8 63 10 A24951
2 6 50 6 A24937 22,5 6 8 63 10 A24952
10,5 2,5 6 50 6 A24938 8 8 63 10 A24953
3 6 50 6 A24939 255 5 8 63 10 A24954
2 6 63 10 A24940 6 10 63 10 A24955
13,5 3 6 63 10 A24941 6 10 63 10 A24956
4 6 63 10 A24942 28,5 8 10 63 10 A24957
3 6 63 10 A24943 10 10 71 10 A24958
16,5 4 6 63 10 A24944 6 10 71 12 A24959
5 6 63 10 A24945 32,5 8 10 71 12 A24961
3 8 63 10 A24946 10 10 71 12 A24962
105 4 8 63 10 A24947 38,5 8 10 71 12 A24963
5 8 63 10 A24948 45,5 8 12 71 12 A24964
6 8 63 10 A24949 10 12 71 12 A24965

I



4L

Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

m®ZPS Szégmaro, szar felé csokkené, DIN1833A

Kobalt 6tvozés gyorsacélbdl, 5% kobalt tartalommal. Hengeres szar menesztélappal
(Weldon), DIN1835/B szerint.

Elényék/Kivitel - \

Lo DIN HSSE z
- 10-12 eIEJ 1833A || Co5 |[10-12
- egyenes él

7
QEES
- HSS-E-Co5 gyorsacél 1835-8

Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox ngﬂ‘ Bntottvas] fauminium, | IVerosreéz, | | Mdanyag
<850 ||| <1.000 f§ <1.200 |} <1.400 <52 <56 <62 >62 etk e | Jsaroarez,
N/mm? | § N/mm? | | N/mm? || N/mm? f§ HRC HRC HRC HRC egiok ssovozeteif | bronz

mmo [ | | (O /golo

-Aja’nlott I:I Mérsékelten alkalmas

Elszam Cikkszam
450 10 4 60 12 A24977
50° 10 5 60 12 A24982
550 10 5,6 60 12 A24985
16 60° 10 6.3 60 12 A24988
65° 10 6,3 60 12 A24993
70° 10 7 60 12 A24995
75° 10 8 60 12 A24998
45° 10 5 63 12 A24978
50° 10 6.3 63 12 A24983
20 55° 10 71 63 12 A24986
60° 10 8 63 12 A24989
70° 10 9 63 12 A24996
450 10 6.3 67 12 A24979
50° 10 8 67 12 A24984
55° 10 9 67 12 A24987
. 60° 10 10 67 12 A24990
65° 12 10 67 12 A24994
70° 10 11 67 12 A24997
75° 12 10 67 12 A24999
80° 12 10 67 12 A25001
3 450 12 8 71 16 A24980
60° 12 12,5 71 16 A24991
40 450 12 10 80 16 A24981
60° 12 16 80 16 A24992

ﬂ Az alapanyagokhoz torténd szerszamajanlas hozzavetéleges, tajékoztatd jellegl. A megmunkalandé alapanyagok tulajdonsagainak és a megmunkalasi
kordlmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajanlastol eltérd alkalmazas lehet a célszer(! Kérdés esetén szaktanacsadassal allunk rendelkezésre!
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Maroszerszamok 4
Szaras marok HSS, HSS-E

. Szégmaro, szar felé novekvo, DIN1833B

Kobalt 6tvozés gyorsacélbdl, 5% kobalt tartalommal. Hengeres szar menesztélappal
(Weldon), DIN1835/B szerint

Elényok/Kivitel - \ |
~12 4l DIN HSSE z

© 10712 el,u 1833B Co5 10-12

- egyenes él L J J

7
AnEE
- HSS-E-Co5 gyorsacél 1835-8

L
Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox ngn‘ Bntittvas] fauminium, | fverosreéz, | | Mdanyag
<850 ||| <1.000 | <1.200 || <1.400 f§ <52 <56 <62 >62 orvozetek o | saroaréz, 4
N/mm? | | N/mm? f§ N/mm? | | N/mm? || HRC HRC HRC HRC ol ssovoreteif | bronz

mmo [ [ | | (O (O8]

.Ajénlott D Mérsékelten alkalmas

Elszam Cikkszam
45° 10 4 60 12 A25004
50° 12 5 60 12 A25008
55¢ 10 5,6 60 12 A25011

16 60° 10 6,3 60 12 A25014
65° 10 6,3 60 12 A25018
70° 10 7 60 12 A25020
75° 10 8 60 12 A25023
45° 10 5 63 12 A25005

20 50° 12 6,3 63 12 A25009
55© 10 7,1 63 12 A25012
60° 10 8 63 12 A25015
45° 10 6,3 67 12 A25006
50° 12 8 67 12 A25010
55 12 9 67 12 A25013

25 60° 10 10 67 12 A25016
65° 12 10 67 12 A25019
70° 10 11 67 12 A25022
75° 12 10 67 12 A25024

32 45¢° 12 8 71 16 A25007
60° 12 12,5 71 16 A25017

R



4L

Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

m®ZPS Negyedkérprofil-maro, DIN6518

Négy-hatél(, kobalt 6tvozésl gyorsacélbdl, 8% kobalt tartalommal. Hengeres szar
menesztélappal (Weldon), DIN1835/B szerint.

Elényok/Kivitel ) )
o DIN HSS Z
4-6 el ) [6518 Co8 4-6 %
- egyenes él 0
Anyag 7R @ el | o)
- HSS-E-Co8 gyorsacél 18358
Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox Ttgg Bntittvas] fauminium, | fverosreéz, | | Mdanyag
<850 || <1000 || <1200 || <1400 || <52 |} <56 <62 >62 orvozerch Teme | fséroarez,
N/mm? | | N/mm? i N/mm? | N/mm? | | HRC HRC HRC HRC Desiok escnzeteif | bronz

mmo [ [ | | (O [OOg

.Ajénlott D Mérsékelten alkalmas

Radiusz Csiics @ Elszam a Cikkszam
[mm] [mm]

1 8 6 4 60 10 A25025
15 9 6 4 60 10 A25026
1,6 9,2 6 4 60 10 €98010
2 10 6 4 60 10 A25028
2,5 11 6 4 60 10 A25029
3 12 6 4 60 12 A25030
3,5 13 6 4 60 12 A25031
4 14 6 4 60 12 A25032
4,5 15 6 4 60 12 A25033
5 16 6 4 60 12 A25034
55 19 8 4 67 16 A25035
6 20 8 4 67 16 A25036
6,5 21 8 4 71 16 J48160
7 22 8 4 71 16 A25038
7,5 23 8 4 71 16 A25039
8 24 8 4 71 16 A25040
8,5 25 8 4 85 25 A25041
9 26 8 4 85 25 A25042
9,5 27 8 4 85 25 A25043
10 28 8 4 85 25 A25044
10,5 31 10 4 90 25 A25045
11 32 10 4 90 25 M28934
12 34 10 4 90 25 A25047
12,5 41 16 6 100 25 A25048
13 42 16 6 100 25 A25049
14 44 16 6 100 25 M28938
15 46 16 6 100 25 A25051
16 48 16 6 100 25 A25052
18 52 16 6 112 32 C98011
20 56 16 6 112 32 A25054

o
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Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

Ujjmaro készlet, 4 élii, DIN844K, 4-12 mm
Kobalt 6tvozés gyorsacélbdl, 8% kobalt tartalommal, N tipus, 6 darabos. Hengeres szar
menesztélappal (Weldon), DIN1835/B szerint.

Elényok/Kivitel
- Ntipus
- 4 éla
DIN HSS Typ Z
Anyag 844-K Co8 N 4

- HSS-E-Co8 gyorsacél

Szallitas terjedelme %7/ 7R @ o) @
A2 1835-B

- @4/5/6/8/10/12 mm méretek 3

Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox E‘é:"n‘ Ontottvasl fAuminiom, § Bverosréz, | | Mlanyag
<850 ||| <1.000 f§ <1.200 |} <1400 <52 <56 <62 >62 6tvo ?rlf-k e | Jsdroaréz,
N/mm2 || N/mm? | N/mm? | N/mm? f| HRC | HRC || HRC HRC D eelok esswvszetei] | bronz

mmo | | | EEON

-Ajénlott D Mérsékelten alkalmas

Tartalom Készlet Cikkszam
[mm]
4/5/6/8/10/12 6 részes A25065

Ujjmaré készlet, & é1ii, DIN844K, 6-20 mm
Kobalt 6tvozésl gyorsacélbdl, 8% kobalt tartalommal, N tipus, 6 darabos. Hengeres szar
menesztélappal (Weldon), DIN1835/B szerint.

n

Elényok/Kivitel
- Ntipus
- 4810

Anyag 844-K || co8
- HSS-E-Co8 gyorsacél

Szillitas terjedelme %/ @; @ on ] @

- @6/8/10/12/16/20 mm méretek 30° 18358

DIN HSS [ Typ b
N

Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox Ttgr: Bntittvas] fauminium, | fverosreéz | | Mdanyag
<850 || <1.000 |f <1200 || <1400 |} <52 <56 <62 >62 orvozetel; nemas- | sargaréz,
N/mm? | § N/mm? | § N/mm? || N/mm? f§ HRC HRC HRC HRC Dok ssonvozeteif | bronz

mmo | | | EEON

.Ajénlott D Mérsékelten alkalmas

Tartalom Készlet Cikkszam
[mm]
6-20 6 részes A25066




4 Maroszerszamok
Szaras marok HSS, HSS-E

. Hosszlyukmaro készlet, 2 élii, DIN327, 25°, 4-12
ZPS Kobalt 6tvozés gyorsacélbdl, 8% kobalt tartalommal, N tipus, 6 darabos, kerek dobozban.
Hengeres szar menesztélappal (Weldon), DIN1835/B szerint.

Elényok/Kivitel

- N tipus

- 28l0

- flrasrais alkalmas

Anyag . - N \

- HSS-E-Co8 gyorsacél ';;'; 2:: T}'f g

L L J L J

Szallitas terjedelme
- @4/5/6/8/10/12 mm méretek %/ @: @ {on ] \RD

25°

Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox E‘é:"n‘ Ontottvasl fAuminiom, § Bverosréz, | | Mlanyag
<850 ||| <1.000 f§ <1.200 |} <1400 <52 <56 <62 >62 orvazetek e | Jsdroaréz,
N/mm2 | | N/mm? | N/mm? | N/mm? f| HRC I HRC || HRC HRC “Deelok escwvizetei] | bronz

mmo [ [ | o gl | |

-Ajénlott D Mérsékelten alkalmas

Tartalom Darab/készlet Cikkszam
[mm] [db]
4-12 6 A25067

. Hosszlyukmaro készlet, 2 éli, DIN327, 25°, 6-20
ZPS Kobalt 6tvizés(i gyorsacélbol, 8% kobalt tartalommal, N tipus, 6 darabos, szogletes
dobozban. Hengeres szar menesztélappal (Weldon), DIN1835/B szerint.

Elényok/Kivitel

- N tipus

- 28l0

- flrasrais alkalmas

Anyag - - N \

- HSS-E-Co8 gyorsacél ';;'; 2:: T}'f g

L L J L J

Szallitas terjedelme Eg’ p

- ©@6/8/10/12/16/20 mm méretek @; @ Ton ] \RD
35° 1835-B

Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Acél Inox ngm‘ Bntottvas] fauminium, | IVerosreéz, | | Mdanyag
<850 ||| <1.000 f§ <1.200 |} <1400 <52 <56 <62 >62 etk e | Jsaroarez,
N/mm? | § N/mm? | | N/mm? || N/mm? f§ HRC HRC HRC HRC egiok ¢ bronz

e | [ | | o (o [

-Aja’nlott I:I Mérsékelten alkalmas

Tartalom Darab/készlet Cikkszam
[mm] [db]
6-20 6 A25068

ﬂ Az alapanyagokhoz torténd szerszamajanlas hozzavetéleges, tajékoztatd jellegl. A megmunkalandé alapanyagok tulajdonsagainak és a megmunkalasi
kordlmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajanlastol eltérd alkalmazas lehet a célszer(! Kérdés esetén szaktanacsadassal allunk rendelkezésre!
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